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廢棄物類

廢矽泥回收效率研究之探討

李珣琦 *、陳偉聖 **

摘　　　要

廢矽泥是晶圓切割時所產生的廢棄物，廢矽泥的組成約有 20wt% 的含液量(醇類)

及 80wt% 的含固量(碳化矽、矽及少量金屬粒子)。依目前的統計量，臺灣每一季會產

生約 8,000 公噸廢矽泥。廢矽泥的處理方式大都以掩埋為主，如果能回收再利用廢矽

泥中的碳化矽及矽，就可將其資源循環再利用。

本研究利用浮選法探討回收效率，在浮選過程中，以礦漿固液比、重複製程用水

及礦漿預處理時間作為探討，過程中參考氧化還原電位，找出藥劑量及碳化矽回收量

最佳結果。由試驗結果得知，礦漿比例為 1：2 且將浮選用水重複使用，碳化矽回收

率為 48.6%，藥劑量為 12.6%，即可回收高純度碳化矽，同時降低藥劑使用量及減少

浮選時間。
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* 國立成功大學資源工程學系 　博士生
** 國立成功大學資源工程學系 　助理教授



46廢矽泥回收效率研究之探討

一、前言

晶圓切割的過程中，會產生許多的廢矽泥。廢矽泥的主要成分為碳化矽(SiC)、矽

(Si)與少量的鐵等組成(Surek, 2005)。廢矽泥目前的處理方式，通常先將可再利用的

醇類回收之後，剩餘廢矽泥大都以掩埋的方式處理，不僅對環境造成傷害，同時會造

成成本上的浪費。目前臺灣每一季會產生約 8,000 公噸廢矽泥(環保署, 2013)，若能將

廢矽泥中的碳化矽及矽回收再利用，不但可減少對環境的影響，更可達到資源循環再

利用之目的。回收的碳化矽粉主要可回用在晶圓製程中的切割粉末，矽粉能製作成碇

狀，推廣至鋼鐵鑄造業做為保溫材料。因此，如能將廢矽泥中的碳化矽及矽有效分離

再利用，即可達到降低企業生產成本目的。

廢矽泥回收碳化矽的方法可以區分為離心法、電泳法及浮選法。離心法主要是以

濕式渦錐為主(Hsu 等人, 2013)，藉由離心加速達到分選的結果。在研究中探討串連及

併聯濕式渦錐所達成的分選效益。由研究得知，經由串連分選結果碳化矽品位 95%，

回收率為 93%，如果將底流產物再經過攪拌及沉降，碳化矽品位可達 98%，且碳化

矽回收率為 73%。Lin 等人(2010)利用相位變化分選法分離廢矽泥中的碳化矽及矽，

分選過程中，利用碳化矽及矽的顆粒表面親水性、疏水性及靜電力的差異，讓顆粒

產生互斥效應，使碳化矽及矽進行分離。藍崇文等人(2008)利用二段式離心法分離廢

矽泥，第一階段先將廢矽泥中的較大顆粒去除，並配合酸洗法去除廢矽泥中的金屬粒

子。第二階段則利用碳化矽及矽的比重差異，使碳化矽及矽進行分離。電泳法(黃伯

涵, 2012)則先利用酸洗方式去除廢矽泥中的金屬離子，然後加入電壓，利用碳化矽及

矽在重力場及電場不同的重力及牽引力之特性，將碳化矽及矽分離，回收廢矽泥含量

由 25wt% 提升至 80wt%。浮選法(Iskra, 1997)主要應用在多種礦物的分選，在分選

過程中，藉由加入的界面活性劑、捕集劑及起泡劑的不同，來探討分選效益。在碳化

矽的分選中(Shibata, 2006)，先將矽成分利用高溫的方式氧化成二氧化矽，再加入界

面活性劑，使碳化矽及二氧化矽進行分選。由研究結果得知，可以得到碳化矽純度為

99.7% 以及產率 96.7%。
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廢矽泥的分選，主要著重將碳化矽或矽純化，而在浮選法中，目前已可將廢矽泥

中的碳化矽回收純度提高至 98% 以上。而在永續經營及經濟效益的考量上，在回收

碳化矽的過程中，如果可以找到最佳的操作方法，既可減少資源的浪費，也可以提高

資源的有效再利用。

本研究利用浮選法，利用加入少量的藥劑，即可得到 98% 高品位的碳化矽，藉

由浮選條件的改變，找到最適合的廢矽泥浮選條件，以達到回收高純度的碳化矽之主

要目的。

二、研究方法及架構

2.1 廢矽泥成分分析

本研究的廢矽泥來自晶圓製造廠於製造矽晶圓，所產生之廢矽泥再經過高溫烘

乾，其化學成分分析如表 1 所示：

表 1 廢矽泥成分分析

樣品名稱 碳化矽(wt%) 矽(wt%) 金屬成分(wt%)
廢矽泥 70.5 26.3 3.2

由浮選結果，本研究利用式 1 及式 2，以探討浮選之回收效率。

2.2 浮選設備

本研究所使用的浮選分選設備，型號為 XFD-III 型單槽式浮選機，礦漿槽體體積

為 3 公升，攪拌機轉速範圍為 800~2,800rpm，浮選的浮礦可以藉由刮板移出，沉礦

留在槽體當中。浮選過程中，一般可以分為粗選、掃選及精選，每個階段的效益，都
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可以由回收率及藥劑使用量做為判斷的依據。傳統浮選使用的範圍為分離多重金屬礦

物及原礦，以本研究為例，廢矽泥中有碳化矽及矽的 2 種成分，故可使用浮選法進行

分選。

2.3 實驗規劃

浮選法主要應用於礦物的分選，其範圍需高於 50µm，礦漿濃度約在 5~50% 之間

(李文鐘, 1979)。而廢矽泥的分選，主要為物理及化學分選，本研究利用浮選法嘗試進

行廢矽泥分選，希望藉由不同的實驗設計，可以找出最佳的浮選條件。

本研究主要回收高純度的碳化矽，因此實驗結果都以回收98%以上的高純度碳化

矽為實驗目的。浮選法中最重要的 2 個參數就是回收率及藥劑使用量，本研究利用氧

化還原電位做為浮選參考因子，設計下列 3 種試驗，以探討氧化還原反應之電位浮選

對於浮選之影響。3 個試驗設計如下：1.一次用水作為浮選調漿用水為浮選試驗對照

組，礦漿固液比 1：2 進行浮選試驗，先探討在無任何干擾情形下浮選之結果。2.重

複回用之浮選用水作為調漿用水，礦漿固液比 1：2 進行浮選試驗，探討重複回用浮

選水的次數對於浮選回收效率之影響。3.探討礦漿濃度在酸性環境是否會影響回收效

率，礦漿固液比 1：4 進行浮選試驗。在實驗中，將礦漿先分別預處理 30 分鐘及 24 

小時，再進入到浮選試驗，以探討礦漿在固液比改變之外，預處理之礦漿，是否可以

提高回收率及降低藥劑使用量。

三、結果與討論

3.1 以一次用水做為浮選用水試驗結果

將廢矽泥以固液比 1：2 進行調漿，攪拌 30 分鐘之後，量測礦漿的初始電位為

33mV，加入藥劑後，在調整時間的週期中，電位的變化由 33mV 上升至 415mV，再

下降為 100mV，礦漿調整時間為 70 分鐘，碳化矽會因為親水性而留在礦漿中，矽則

利用氣泡將礦漿中的疏水性矽礦粒形成泡沫層，再將浮礦矽刮除。第 2 次的調整時
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間為 30 分鐘，電位由 100mV 上升至 240mV ，其後再下降為 182mV，再將浮礦矽

刮除(圖1)。經試驗中得知，浮選時間為 114 分鐘，藥劑使用量為 15.3%，回收率為

41.1%。

圖 1 試驗 1浮選結果 (以一次用水浮選用水 )

3.2 重複回用之浮選用水試驗結果

以固液比 1：2 進行調漿，所使用的浮選用水為重複使用的浮選用水，試驗 2a 重

複使用第一次回用水(圖2)，試驗  2b 為重複使用第二次回用水。由浮選試驗結果得

知，試驗 2a 重複使用第一次回用水，起始電位就呈現 252mV，加入藥劑持續調漿之

後電位變成 -147mV，此時矽粒子已經成為疏水性浮在泡沫層中；持續刮除一段時間

至浮選試驗結束，電位維持在 100~150mV 之間。試驗 2b 係重複使用第二次回用水

(圖3)，一開始電位為 293mV，加入藥劑持續調漿之後電位變成 -130mV，此時矽粒

子已經成為疏水性浮在泡沫層中，在持續刮除一段時間到浮選試驗結束，電位維持在

100~150mV 之間。

經試驗中得知，試驗 2a 浮選時間為 121 分鐘，藥劑使用量為 14.0%，回收率為

56.9%。試驗 2b 浮選時間為 90 分鐘，藥劑使用量為 12.6%，回收率為 48.6%。以重
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複使用浮選用水作為調漿用水的試驗中，本研究發現若重複使用浮選回用水，該浮選

的時間可以縮短，因此如果持續使用浮選用水作為調漿用水，可以使浮選的時間縮

短。

圖 2 試驗 2a浮選結果 (重複回用第一次 )

圖 3 試驗 2b浮選結果 (重複回用第二次 )
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3.3 礦漿濃度試驗結果

以固液比 1：4 進行調漿，將礦漿分成 2 個試驗，試驗 3a 為攪拌 30 分鐘，試驗

3b 為礦漿攪拌 24 小時，之後開始做浮選試驗。由浮選結果可以得知，在試驗 3a 中

將礦漿攪拌 30 分鐘後(圖4)，一開始電位為 290mV，加入藥劑持續調漿後電位變成 

-220mV，此時矽粒子已經成為疏水性浮在泡沫層中，再持續刮除一段時間電位回到 

240mV，此時適時補充藥劑，電位會繼續下降，使浮礦矽可以繼續被刮除。試驗3b 

將礦漿攪拌 24 小時後(圖5)，一開始電位為 380mV，加入藥劑持續調漿後，電位變成 

-229mV，此時矽粒子已成為疏水性浮在泡沫層中，再持續刮除一段時間到浮選試驗

結束，電位便維持在 150~180mV 間。

經試驗中得知，試驗 3a 浮選時間為 129 分鐘，藥劑使用量為 15.3%，回收率為

42.6%。試驗 3b 浮選時間為 117 分鐘，藥劑使用量為 24.4%，回收率為 52.6%。

以礦漿濃度試驗固液比及討論攪拌時間的影響下，本研究發現在礦漿固液比提高

之下，可以使礦漿中的礦物粒子充分擦洗，但是攪拌時間的長短會影響浮選的調整時

間，時間如果過長，則會影響浮選的碳化矽回收效率。

圖 4 試驗 3a浮選結果 (礦漿預處理 30分鐘 )



52廢矽泥回收效率研究之探討

圖 5 試驗 3b 浮選結果 (礦漿預處理 24 小時 )

3.4 綜合討論

本研究利用氧化還原電位作為廢矽泥浮選的參考因子，在浮選試驗中，希望可

以獲得藥劑使用量最少且回收量最多的操作條件，以達到碳化矽的回收品位都可以達

98% 以上。

在氧化還原電位的觀察中，本研究在 5 個浮選試驗中發現，在礦漿加入藥劑的

調整時間中，氧化還原電位都在 200~350mV，當氧化還原電位突然有大變化時(例如

變成負值或是在 100mV 附近時)，起泡性結果為最佳，矽粒子會不斷附著在泡層上變

成浮礦刮出。因此，藉由本研究發現，如果在礦漿調整時間後，並且使氧化還原電

位有一個很大的變化，如此可以使矽粒子附著於泡層，最後將氧化還原電位維持在

100~200mV 之間，則碳化矽及矽的分選可以達到最佳化。

在重複回用之浮選用水試驗結果，在第一次的重複回用試驗中，就有顯著成

效，藥劑量與一次用水試驗比較，顯示用量減少 1.3%，回收率則提高了 15.8%；再

回用第二次後，藥劑量與一次用水試驗比較，顯示用量減少 2.7%，回收率也提高了
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7.5%。以浮選時間比較，重複回用第一次的浮選時間比是一次用水浮選時間約多增加

7 分鐘，重複回用第二次的浮選時間比一次用水浮選時間減少 24 分鐘。因此由試驗

中可以得知，重複回用浮選作為調漿水，碳化矽回收率可以維持之外，同時可以降低

藥劑使用量及減少浮選時間，可以有效減少浮選作業中藥劑使用的成本支出，同時也

可兼顧產品的回收量。

在濃度比例的試驗中，獲悉在浮選法中，當礦漿比例變大時，浮選的效果較佳。

因此本研究將礦漿比例變大，除了希望得到較佳的浮選效率外，同時，也針對礦漿先

做預處理，希望可以評析在使用浮選前，如果先將礦漿做預先處理，是否可以提高浮

選效率。在第一次的礦漿預處理 30 分鐘之後，藥劑量與一次用水試驗相同，回收率

也提高了 1.5%；在第二次的礦漿預處理 24 小時後，藥劑量與一次用水試驗比較，觀

察到使用量增加 9.1% 外，回收率也提高了 11.5%。以浮選時間比較，第一次礦漿預

處理 30 分鐘的浮選時間，較一次用水浮選時間約增加 15 分鐘；第二次礦漿預處理

24 小時的浮選時間，較一次用水浮選時間增加3分鐘。由試驗結果得知，礦漿預處理

30 分鐘後，浮選結果可看到初步成效，雖然浮選時間會增加，但是藥劑量不變的情形

下，可增加回收率。礦漿預處理 24 小時後，浮選結果可以觀察到回收率增加許多，

但是藥劑量也同時增加。故由試驗中得知，在浮選試驗前，如果先將礦漿做預處理，

雖增加藥劑量，但回收率也可有效提高。

除了探討礦漿濃度之影響外，也探討浮選用水之重複使用的可能性，經本研究的

試驗結果中得知，當固液比為 1：2 時，且重複使用浮選水為浮選用水，碳化矽回收

率為 48.6%，藥劑使用量為 12.6%，為最佳的碳化矽及矽的分選條件。故重複使用浮

選用水，不但可減少藥劑使用量，也可增加回收率，還能減少浮選時間。

廢矽泥的處理方式目前大都是以掩埋為主，若可利用浮選法進行廢矽泥分選，

將能快速獲得到分選效果，並且減少環境污染。藉由浮選法進行廢矽泥之分選，水資

源的使用為重要的參數，因此重複使用浮選水，除了可以降低水資源浪費之外，也可

以提高碳化矽及矽的分選效益。廢矽泥分選出的碳化矽及矽，未來也可再利用至晶圓

廠及煉鋼廠。因此藉由本研究方法，廢矽泥的處理方式，可達成資源循環再利用之目

的。
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表 2 浮選試驗結果

試驗
名稱

樣本品位
(SiC%) 固液比

回收品位
(SiC%)

藥劑量
(%)

回收率
(SiC%)

浮選時間
(min)

浮選
用水

試驗 1 70.5 1：2 98.1 15.3 41.1 114 備註 1
試驗 2a 70.5 1：2 98.3 14.0 56.9 121 備註 2
試驗 2b 70.5 1：2 98.2 12.6 48.6 90 備註 3
試驗 3a 70.5 1：4 98.1 15.3 42.6 129 備註 4
試驗 3b 70.5 1：4 98.2 24.4 52.6 117 備註 5

備註： 備註 1：一次用水；備註 2：重複回用第一次；備註 3：重複回用第二次；備註 4：礦漿預處理 30 分鐘；

　　　備註 5：礦漿預處理 24 小時。

四、結論

本研究利用浮選法進行廢矽泥之分選，其結論如下所示：

1.  利用一次用水的浮選試驗中，可以得到浮選回收量為 41.1%，藥劑使用率為 15.3%，浮

選時間為 114 分鐘。

2.  在重複回用之浮選用水試驗結果，在第一次的重複回用試驗中回收量為 56.9%，藥劑使

用率為 14.0%，浮選時間為 121 分鐘。第二次的重複回用試驗中回收量為 48.6%，藥劑

使用率為 12.6%，浮選時間為 90 分鐘。

3.  濃度比例的試驗當中，調漿  30 分鐘試驗的浮選回收量為  42.6%，藥劑使用率為

15.3%，浮選時間為 129 分鐘。調漿 24 小時試驗浮選回收量為 52.6%，藥劑使用率為

24.4%，浮選時間為 117 分鐘。

4.  在本研究中可以得知最佳化的回收高純度碳化矽，當氧化還原電位維持在 100~200 

mV，礦漿固液比調整為 1：2，同時使用重複回用水為浮選用水，碳化矽回收率在

48.6%，藥劑使用量為 12.6%，可以降低藥劑使用量及減少浮選時間。
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